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egg-shelLeatheregg-shelLeather
卵の殻を樹脂原料に配合した合成皮革

卵の殻以外にも植物由来原料を使用してバイオマス度を高める事でバイオマスマーク認定を取得

egg-shelLeather Series （バイオマスマークは合皮の樹脂部で取得）

バイオマスマークは、第三者機関“一般社団法人日本有機資源
協会（JORA）”に認定される生物由来の資源（バイオマス）を
利活用し、品質及び関連法規、基準、規格等に合致している環境
商品に付与できるマークです。環境効果を可視化して、バイオ
マス度の下限値を10％とし、認定製品に含まれるバイオマス
割合（乾燥重量比）を表示しています。

物性
剥離強度

( N/cm )

9.02

10.01

7.35

Bio PU-55

車輌用BioPU50

Bio PU-90

平面摩耗

（回)

5万

5万

5万

常温屈曲

（回）

10万

10万

3万

低温屈曲

（回）

3万

10万

3万

ひずみ (%)

68.8

127.3

111.8

強度（N）

332.1

549.1

291.6

引張強度 破断点

＊Bio PU-55（バイオマス度55%）

家具・シューズ・雑貨等 汎用バイオマスグレード

＊車輌用Bio PU-50（バイオマス度50%）

高い物性が求めれる車輌用の
規格物性をクリアしたバイオマスグレード

＊Bio PU-90（バイオマス度90%）

全ての原料をバイオマス成分により構成した
高バイオマスグレード

販売元 ： オー・ジー株式会社
             営業本部 大阪支店 営業第1部 レザーG

製造元 ： 株式会社加平製造元 ： 株式会社加平

＊卵殻

＊トウゴマ

＊トウモロコシ

※ 資料内のデータは参考値であり保証値ではありません。


